
 

 رنگ طل 

ی یا سفید نقرهطل برخلف بیشتر فلزات که رنگ دارد.  (Reddish Yellow)  ای دارند رنگ زردِ مایل به قرمزهایی خاکستر

های متفاویر دارند. به جز مس که رنگ آن قرمز  آورد که رنگترکیب طل با دیگر عنصرها، آلیاژهای گوناگویی را به وجود م 

ی رنگ هستند. رنگ طلی خالص با خلوص است، سایر فلزایر که به طل افزوده م  طلی  یا  ٪۹۹٫۹شوند سفید یا خاکستر

 .زردِ مایل به قرمز است عیار ۲۴

 .به طور کلی، طلی ناخالص از نظر رنگ به سه دسته تقسیم م شوند

 آلیاژهای نقره و مس 

ی و قرمز را ایجاد م نسبت  کنند. این دسته از آلیاژهای طل  های مختلف از این دو عنصر با طل، طلهای سفید، زرد، ست 

 .پذیر هستندشکل

ی فلزی   (Intermetallic) ترکیبات بی 

، این دسته از ترکیبات، طلهای  .های دیگر را ایجاد میکنندو رنگ  بنفش آی 

 اصلحات سطح 

 .کندای را ایجاد م های سیاه تا قهوه هایی سطح طل، رنگبر اثر اکسید لایه

ی از طلی   خلوص کمتر
ی

ی از عناصر سفیدکننده قوی رنگِ طل هستند. نقره   ۲۴طلهای رنگ عیار دارند. نیکل، پالادیم و پلتی 

ی برای تولید طلی سفید مورد استفاده قرار م و روی در درجات بعدی قرار م  ند. عناصر کروم و آهن نت  ند که به دلیل  گت  گت 

، شکل   .شونددهی دشوارتری دارند. آلیاژهای طلیِ سفید با کیفیت کم و معمولا کدر با رودیم آبکاری م سختر بیشتر

 


